
№ п.п. № плавки
Характер 

кромки

Группа по 

назначения

Масса 

покрытия, 

гр/м2

Плоск-ть Узор кр.

1 332038А(1928) НО ХП 120 КР

С Si Mn S P Cr Ni Cu As N Al V Сэкв.

х100 x100 x100 x1000 x1000 x100 x100 x100 x1000 x1000 x1000 x1000 x100

1 332038А(1928) 5 5,5 39,7 11 17 1,9 1,9 4 15 6 405 35 365

Подпись:

Примечание: с промасливанием Е. Ю. Волкова

Данные химанализа и механических свойств соответствуют сертификатам качества завода-изготовителя рулонного проката

Дата выдачи: 23 сентября 2023 г.

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

При обращении по вопросам качества и количества продукции ссылаться на номер сертификата и данные на маркировочной бирке.

Химический состав. Механические свойства

№ п.п. № плавки

Временное 

сопротивлен

ие, Н/мм2

Относительно

е удлинение, 

%

Предел 

текучести, 

Н/мм2

НД: ГОСТ 14918-2020, ГОСТ 19904-90

Сведения о продукции

Марка стали Размеры, мм Партия № пакета Масса пакета, тн

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № УП-00080253Л от 23.09.2023

Производитель: ООО "Феррум", 630041, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 10, (383) 314-02-62, cert@Ferrum-n.ru

Наименование 

продукции:

Прокат листовой оцинкованный

ст.08пс 0,8*1250*2500 14-773.1.1-007 4 1,934


